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  Invenţia se referă la tehnica cu 
semiconductori, în particular la fotodiode, şi poate 
fi utilizată în sistemele optoelectronice pentru 
detectarea, înregistrarea şi transformarea  semna-
lelor optice transmise prin fibre optice, prin 
atmosferă sau prin alte medii optice.  

Esenţa invenţiei constă în aceea că fotodioda 
selectivă cu sensibilitate modulată pe baza hetero-
structurilor compuşilor III – V conţine un substrat 
cu bandă energetică interzisă Eg0, pe care sunt 
depuse consecutiv un strat activ intrinsec cu Eg1, un 
strat frontal cu Eg2, grosimea căruia este mai mare 
decât lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină 
minoritari şi în care la heterograniţa cu stratul activ 

este formată prima joncţiune p-n, şi un strat 
antireflectant cu Eg3, totodată Eg1<Eg2<Eg0<Eg3. Pe 
verso substratului sunt depuse consecutiv al doilea 
strat activ intrinsec cu Eg4, grosimea căruia este mai 
mică decât lungimea de difuzie a purtătorilor de 
sarcină minoritari şi un strat cu Eg1 în care la 
heterograniţa cu al doilea strat activ este formată a 
doua joncţiune p-n, totodată 
Eg4<Eg1<Eg2<Eg0<Eg3. 

Revendicări: 1 
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Descriere: 
  Invenţia se referă la tehnica cu semiconductori, în particular la fotodiode şi poate fi utilizată în 

sistemele optoelectronice pentru detectarea, înregistrarea şi transformarea semnalelor optice transmise 
prin fibre optice, prin atmosferă sau prin alte medii optice. 

Sunt cunoscute fotodiodele p-i-n pe baza heterostructurilor InGaAs/InP formate pe substrat InP 5 
semiizolator, cu joncţiunea p-n plasată în stratul activ InGaAs şi cu stratul frontal din InP [1]. 

Dezavantajul acestor fotodiode este lipsa posibilităţii modulării fotosensibilităţii cu ajutorul 
tensiunii de alimentare. În plus, fotodiodele menţionate au un larg spectru al fotosensibilităţii 
(0,9…1,65 µm) şi nu pot asigura recepţia calitativă a semnalelor de o singură lungime de undă. Pentru a 
asigura o fotosensibilitate selectivă ele se utilizează cu filtre interferenţiale suplimentare sau în condiţii 10 
de întuneric. 

Se mai cunosc fotoreceptorii în infraroşu pe baza structurilor cu superreţele cu gropi cuantice 
GaAs/AlGaAs, la care caracteristica spectrală se schimbă în funcţie de tensiunea aplicată [2]. 
Dezavantajul acestor fotoreceptori constă în aceea că cu ajutorul tensiunii de alimentare spectrul 
fotosensibilităţii poate fi numai modificat, dar nu şi modulat. Maximul fotosensibilităţii se deplasează în 15 
limitele domeniului fotosensibilităţii care nu se schimbă în funcţie de tensiune. Plus la aceasta aceşti 
receptori nu au o sensibilitate selectivă. 

Sunt cunoscute, de asemenea, fotodiodele selective pe baza heterostructurii ce constă din substrat p+ 
InP cu banda energetică interzisă 

ogE , strat activ n Inx1Ga1-x1Asy1P1-y1 cu  
1gE , strat frontal n+ 

Inx2Ga1-x2Asy2P1-y2 cu 
2gE  şi strat antireflectant cu 

3gE , unde  
1gE  <  

2gE  < 
ogE < 

3gE  [3]. 20 
Aceste fotodiode au fotosensibilitate selectivă, însă ea nu poate fi modulată prin intermediul 

tensiunii de alimentare. 
În calitate de cea mai apropiată soluţie a fost luată fotodioda selectivă ce constă din substrat n+ InP 

cu lărgimea benzii energetice interzise 
ogE , strat activ din i – Inx1Ga1-x1Asy1P1-y1 cu 

1gE , strat frontal 

p+ Inx2Ga1-x2Asy2P1-y2 cu 
2gE  şi strat antireflectant cu 

3gE , unde 
1gE  <  

2gE  < 
ogE < 

3gE . Aici 25 
joncţiunea p-n este formată în stratul frontal în imediata apropiere de heterograniţa cu stratul activ 
intrinsec, iar grosimea stratului frontal este mai mare decât lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină 
minoritari generaţi pe suprafaţa frontală a fotodiodei [4]. Fotodioda posedă sensibilitate selectivă ce 
poate fi modulată prin intermediul tensiunii de alimentare. 

Dezavantajul acestei fotodiode constă în lipsa posibilităţii recepţiei concomitente a două sau mai 30 
multe semnale optice cu diferite lungimi de undă, cu posibilitatea modulării fotosensibilităţii pentru 
fiecare din ele cu ajutorul tensiunii de alimentare. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie este confecţionarea unei fotodiode selective capabilă 
să recepţioneze concomitent două semnale optice cu diferite lungimi de undă, cu fotosensibilitatea 
pentru ambele semnale modulată cu ajutorul tensiunilor de alimentare. 35 

Problema se soluţionează prin aceea că în fotodioda selectivă cu sensibilitate modulată pe baza 
heterostructurilor compuşilor III–V ce conţine un substrat cu bandă energetică interzisă Eg0, pe care 
sunt depuse consecutiv un strat activ intrinsec cu Eg1, un strat frontal cu Eg2,  grosimea căruia este mai 
mare decât lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină minoritari şi în care la  heterograniţa cu stratul 
activ este formată prima joncţiune p-n, şi un strat antireflectant  cu Eg3, totodată Eg1<Eg2< Eg0<Eg3,   40 
pe verso substratului sunt depuse al doilea strat activ intrinsec cu Eg4, grosimea căruia este mai mică ca 
lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină minoritari, şi un strat cu Eg1 în care la heterograniţa cu al 
doilea strat activ este formată a doua joncţiune p-n, totodată  Eg4<Eg1 <Eg2<Eg0 <Eg3.  

 Rezultatul invenţiei constă în confecţionarea unor diode care recepţionează concomitent două 
semnale optice cu diferite lungimi de undă, cu posibilitatea modulării fotosensibilităţii pentru fiecare 45 
din ele cu ajutorul tensiunilor de alimentare. Ca rezultat, viteza de transmitere a informaţiei prin fibrele 
optice sau alte medii optice se măreşte de două ori. 

Invenţia se explică prin figura ce reprezintă diagrama energetică a heterostructurii fotodiodei 
selective cu sensibilitate modulată în lipsa polarizării (fig. a) şi la polarizare inversă a joncţiunilor p-n 
(fig. b). 50 

Fotodioda constă din substratul cu banda energetică interzisă 
ogE , pe suprafaţa căruia este format 

primul strat activ intrinsec cu banda energetică interzisă 
1gE , stratul frontal cu 

2gE  şi stratul 

antireflectant cu 
3gE . Prima joncţiune p-n este formată în stratul cu banda energetică interzisă 

2gE în 
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imediata apropiere de heretograniţa cu primul strat activ. Grosimea stratului de sarcină spaţială a primei 
joncţiuni p-n este notată cu W1. Pe partea verso a substratului sunt formate al doilea strat activ intrinsec 
cu banda energetică interzisă  ,

1gE  grosimea căruia este  mai mică ca lungimea de difuzie a 

purtătorilor de sarcină minoritari, şi un strat cu 
1gE  în care la heterograniţa cu al doilea strat activ este 

formată a doua joncţiune p-n cu grosimea stratului de sarcină spaţială W2. Înălţimea barierei de 5 
potenţial în zonele de valenţă ale straturilor active este notată prin ϕb. La polarizarea inversă a 
joncţiunilor p-n cu tensiuni U>ϕb grosimile straturilor de sarcină spaţială devin egale cu respectiv  

1UW şi 
2UW , iar barierele de potenţial din zonele de valenţă ale straturilor active dispar (fig. b). 

Semnalele optice cu energia fotonilor  
21 gEh =υ şi 

42 gEh =υ  sunt introduse în structura 

fotodiodei prin stratul antireflectant cu 
3gE , care asigură la reflexie pierderi optice minime. Fotonii cu 10 

energia 
21 gEh <υ  trec fără absorbţie prin stratul frontal cu  

2gE  şi se absorb în interiorul stratului 

activ cu .11
υhEg =  Semnalul optic cu energia fotonilor  2υh  < 

1gE  <  
2gE  < 

ogE  se absoarbe 

în interiorul stratului cu 
4gE . 

În lipsa tensiunilor inverse de polarizare a joncţiunilor p-n purtătorii de sarcină minoritari generaţi 
în interiorul straturilor active nu pot fi separaţi de câmpurile electrice interne ale joncţiunilor p-n din 15 
cauza barierelor de potenţial din zonele de valenţă ale straturilor active cu 

1gE şi 
2gE  (fig. a). În acest 

caz fotorăspunsurile ambelor joncţiuni p-n sunt egale cu zero. 
La polarizarea inversă a joncţiunilor p-n cu tensiuni U ≥ ϕb barierele de potenţial ϕb din zonele de 

valenţă ale straturilor active dispar şi purtătorii de sarcină minoritari generaţi de semnalele optice în 
interiorul straturilor active sunt separaţi de joncţiunile p-n, formând în circuitele externe fotocurenţi 20 
proporţionali cu intensitatea semnalelor optice incidente. În aşa mod, variind tensiunile inverse de 
alimentare ale joncţiunilor p-n într-un interval îngust în jurul valorilor U=ϕb, modulăm semnalele de 
ieşire (curenţii joncţiunilor p-n) cu un grad de modulaţie a amplitudinii de 100%. 

Selectivitatea fotodiodei se asigură prin faptul că fotonii cu 
2gEh <υ absorbiţi la suprafaţa stratului 

frontal nu participă la formarea fotocurenţilor deoarece grosimea stratului frontal cu  
2gE este mai 25 

mare ca lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină minoritari, iar fotonii cu 
4gEh <υ trec prin 

structura semiconductoare fără absorbţie. 
Exemplu de realizare a invenţiei 
Pe un strat n+ InP cu 

ogE =1,35 eV prin metoda epitaxiei din faza lichidă se formează un strat activ 

n0 InGaAsP cu grosimea de 2…3 µm şi cu 
1gE =1,12 eV şi un strat frontal n0 InGaAsP cu Eg=1,18 eV 30 

şi grosimea de 6 µm. Pe verso substratului prin metoda epitaxiei din faza lichidă se formează un strat n0 
InGaAsP cu grosimea 2…3 µm şi eV1,1E

4g = şi unul n0 InGaAsP cu grosimea de 6 µm şi 

.eV1,12E
1g =  Concentraţia purtătorilor de sarcină liberi în toate structurile epitaxiale constituie 

aproximativ 5⋅1015 cm-3. Prin metoda difuziei locale a Zn se formează concomitent ambele joncţiuni p-n 
la o adâncime de 5,5 µm, deci la o distanţă de 0,5 µm de heterograniţele cu straturile active. Stratul 35 
antireflectant se confecţionează pe baza Al2O3 prin metoda depunerii pirolitice. Contactele metalice 
sunt formate prin evaporarea termică în vid a metalelor Ni +Au sau Cr +Au. Fotodioda confecţionată 
are sensibilitate maximă pentru două lungimi de undă cu λ1=1,068 µm şi  λ2=1,12 µm cu semilărgimea 
spectrelor fotosensibilităţii de 70…80 nm. Fotosensibilitatea absolută constituie S=0,57 A/W (pentru 
λ1=1,068 µm) şi S=0,59 A/W (pentru λ2=1,12 µm). Eficienţa cuantică constituie cca 60%, iar tensiunea 40 
de modulare a fotosensibilităţii este U≥3,6 V. 
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(57) Revendicare: 
    Fotodiodă selectivă cu sensibilitate modulată pe baza heterostructurilor compuşilor III–V ce conţine 
un substrat cu bandă energetică interzisă Eg0, pe care sunt depuşi consecutiv un strat activ intrinsec cu 
Eg1, un strat frontal cu Eg2,  grosimea căruia este mai mare decât lungimea de difuzie a purtătorilor de 5 
sarcină minoritari şi în care la heterograniţa cu stratul activ este formată prima joncţiune p-n, şi  un strat 
antireflectant cu Eg3, totodată Eg1<Eg2<Eg0<Eg3, caracterizată prin aceea că pe verso substratului 
sunt depuşi al doilea strat activ intrinsec cu Eg4, grosimea căruia este mai mică ca lungimea de difuzie a 
purtătorilor de sarcină minoritari şi un strat cu Eg1 în care la heterograniţa cu al doilea strat activ este 
formată a doua joncţiune p-n, totodată  Eg4<Eg1<Eg2<Eg0 <Eg3.  10 
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